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FaN-Haus Otze - Gestaltung Auf3engelande Materialien

Aktivitatsbereich: Kunststoffflaiche sandfarben

1 Ungebundene Tragschicht (Schotter) * 2 Basisschicht aus PU-gebun-
denem Gummigranulat im Ortseinbauverfahren = 3 Nutzschicht aus
PU-gebundenem EPDM-Granulat im Ortseinbauverfahren

Aufbau der Kunststoffschicht,
Belag ist wasserdurchlassig

verschiedene Farben mdglich,
FaN-Haus: sandfarben

Aktivitatsbereich: Rahmen aus Beton-Gehwegplatten 50x50 cm anthrazit
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